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Ift-Nachweis

Nummer 18-004225-PR02 (NW 1-E03-020310-de-01)
Inhaber APU AG

Rheinweg 7

8200 Schaffhausen

Schweiz
Produkt

Anputzdichtleiste zur au3eren Fugenabdichtung eines Roll-
ladenkastens zum Warmedammverbundsystem (WDVS)
W36-pro

APU Gewebeleiste NEO-pro

Bezeichnung Lieferbezeichnung:

Einbaubedingungen

wandaufbau Stahlbetonwand mit stumpfer Leibungsausbil-
dung und Warmedammverbundsystem (WDVS); renster
Kunststofffenster, 1230 mm x 1480 mm mit dem Glasauf-
bau 4/12/4/14/4 und obenliegendem Rollladenkasten, au-
Renblndig zur Stahlbetonwand montiert; sefestigung Befesti-
gungslaschen seitlich und oben, Befestigungsabstande
seitlich < 700 mm; seitliche Lagesicherung Diagonalverklotzung;
Lastabtragung Tragklotze unten; Fugenfiillung keine Fugenfillung /
innere Fugenabdichtung vorhanden

Details

Besonderheiten

Ergebnis

Bewertung der Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01 -
Abschnitt 5.4 (Einzelergebnisse auf Blatt 2)

Anforderung: erfullt

ift Rosenheim
28.11.2019
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Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prufstellenleiter
Bauteilpriifung

Thomas Krichbaumer
Prifingenieur
Bauteilprifung

ift Rosenheim GmbH Kontakt
Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290

www ift-rosenheim.de

Prufung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757

Theodor-Gietl-Str. 7-9

| ]
D-83026 Rosenheim PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen *)
ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prifbericht: 18-004225-PR02 PB
1-E03-020310-de-01

Darstellung

N

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen fir den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Gultigkeit
Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualitat der Grundlagen sowie die
Ubereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschliel3-
lich auf den gepriften und be-
schriebenen Probekdrper.

Diese Prifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmende Eigen-
schaften der vorliegenden Kon-
struktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prifdokumen-
tationen".

www.ift-rosenheim.del/ift-geprueft
ID: A46-CFB54

il b Akkreditierungsstelle
D-PL-11343-01-00
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ROSENHEIM

Beurteilung nach
ift-Richtlinie
MO-01/1, Abschnitt

Gepriifte Leistungseigenschaft

Ergebnis der Priifung

5.4

Eingangskontrolle nach ift-Richtlinie
MO-01/1:2007-01

Anforderungen erf(illt

Schlagregendichtheit im Neuzustand in Anlehnung an
EN 1027:2016-03 mit simulierter innerer Abdichtung
bei einer Luftdurchlassigkeit von ca. . 0,1
m3/[m*h*(daPa)*’]

Kein Wassereintritt bis einschlieBlich 600 Pa

Temperaturwechselbelastung nach ift-Richtlinie
MO-01/1:2007-01

Anforderungen erflllt

Dauerfunktion in Anlehnung an EN 1191:2000-02

Anforderungen erflllt

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast - Druck-Sog-
Wechselbelastung in Anlehnung an
EN 12211:2016-03

Anforderungen erfillt

Schlagregendichtheit nach simulierter
Kurzzeitbelastung in Anlehnung an
EN 1027:2016-03 mit simulierter innerer Abdichtung
bei einer Luftdurchlassigkeit von ca.

0,1 m3/[m*h*(daPa)*’]

Kein Wassereintritt bis einschlieBlich 600 Pa

Demontage und Beurteilung nach ift-Richtlinie
MO-01/1:2007-01

Anforderungen erfullt

Anwendungsbereich:
Der geprifte Probekdrper erflllt die Anforderungen der ift-Richtlinie MO-01-1:2007-01, Abschnitt 5.4 fir den

Anwendungsbereich: AuBenseite, oben, in Kombination mit einer inneren Abdichtung mit einer Luftdurchlassigkeit
von a < 0,1 m¥[m*h*(daPa)*”]



